
 

 

  5/10/91سه شنبه       افتتاحیه مراسم  
 زمان برنامه

پردیزه افضلی پور وحدت رش در تالاریپذ  9-8  

 9 قرائت کلام االله مجید

  9:05  سرود جمهوري اسلامی
  9:20  اعلام برنامه ها توسط مجري

  9:30تا  9:20  س همایشیسخنرانی ری
  9:40تا  9:30  دانشگاه) معاون (س یسخنرانی ری
  9:50تا    9:40  س انجمنییانی رسخنر

  10:10تا   9:50  سخنرانی معاون استاندار
  10:30تا10:10  )تخصصی( س نظام مهندسییسخنرانی ری

  11:00تا  10:30  پذیرایی
  11:20تا 11:00  )تخصصی( س انجمن جوش ییسخنرانی ر
  )168(اولین مقاله  سخنرانیارائه 

  11:40تا  11:20  آقاي دکتر رضا دهملایی 

  )202(ارائه دومین مقاله
  آقاي مهندس سعید صنایعی

  12:00تا  11:40

فنیحرکت از پردیسه افضلی پور به دانشکده   



 

 

 
5/10/91عصر سه شنبه   

- دکتر مرتضی زندرحیمی-مهندس عبدالوهاب ادب آوازه  :رئیس جلسه
رنانیآرزو عسگري ما  

تالار :مکان
 سینایی

 زمان عنوان مقاله سخنران

محمدي خواهمهدي   
بر روي فولاد ساده  Fe-C-Bایجاد لایه روکش سخت پایه 

و بررسی ریزساختار، سختی و  FCAWکربنی به روش 
  مقاومت به سایش خراشان لایه حاصل

14:20تا  14  

ر باصطکاکی اغتشاشی زیر آب   جوشکاري متغیرهاياثر  روزبه روزبهانی
14:40تا  T6  14:20-7075آلیاژ آلومینیوم  جوش  استحکام کششی  

حمدرضا شاديم  
به روش  بررسی متغیر هاي جوشکاري میکرو پلاسما

 الکتریکی سیم هاي مقاومت و بر ریز ساختار تاگوچی 
 Fe-25Cr-5Alحرارتی پایه  المنت

15تا  14:40  

   

بررسی تاثیرحرارت ورودي جوشکاري جرقه اي و کربن  محمدعلی حاجی باقري
 ید کربنفولا معادل بر جوش پذیري 

15:20تا   15  

 سید حجت هاشمی

همبستگی ریزساختار و خواص مکانیکی در زیرنواحی 
 فولاد) DSAW(مختلف جوشکاري زیرپودري دوطرفه 

 API X65ط لولهخ

15:40تا  15:20  

  API 5L X60 PSL2 جوشکاري تعمیري بدنه لوله هاي علیرضا صوفی زاده
 

 16تا  15:40

 استراحت و پذیرایی
 

  16:30تا  16



 

 

 
-دکتر احمد ایران نژاد-مهندس سعید صنایعی:رئیس جلسه  

مریم احتشام زادهدکتر  تالار سینایی:مکان   

 زمان عنوان مقاله سخنران

 علیرضا مسعودیان
بررسی خواص مکانیکی در جوشکاري اصطکاکی 

 و منیزیم Al6061 اغتشاشی غیرمشابه آلومینیوم
AZ31  

16:50تا  16:30  

خراطمصطفی مردانی   

بهینه سازي آزمون آلتراسونیک آرایه فازي در 
ارزیابی عیوب صفحه اي به روش اجزاء محدود با 

  تغییر در فاصله مرکز تا مرکز المان هاي پراب
17:10تا  16:50  

 داود گلباز
اثر حرارت ورودي  جوشکاري زیرپودري بر عمر 

 Gr.70 -  ASTM A516 فولاد خستگی جوش
  اییموردمصرف درصنایع دری

17:30تا  17:10  

 رضا محمدي سه پله

 
ر جوشهاي تاثیر حرارت ورودي بر خواص اتصال د

به فولاد زنگ نزن  316Lغیرمشابه فولاد ضدزنگ
 2205دوفازي

17:50تا  17:30  

 جواد حیدري

مطالعه تاثیر منگنز بر ریزساختار و خواص مکانیکی 
مورد استفاده در  E8010-P1 الکترود فلز جوش

 انتقال خطوطجوشکاري 

18:10تا  17:50  



 

 

 

6/10/91صبح چهارشنبه   
-دکتر غلامرضا خیاطی-مهندس کریم عناصري:رئیس جلسه  

 دکتر رامین رئیس زاده
تالار سینایی:مکان  

:سخنران  زمان عنوان مقاله 
8:20تا  8:00  بکفن آوري آزمونهاي غیرمخرب جهت مواد مر محمدحسین آقایی  

 رضا محمدي سه پله
اثرات عملیات حرارتی بعد از جوشکاري بر  بررسی

 ص مکانیکی جوشهاي غیرمشابهریزساختار و خوا
 2205به فولاد زنگ نزن دوفازي316Lفولاد ضدزنگ

8:40تا  8:20  

 احمد محمدي نجف آبادي
تحلیل تنش در اتصال جوشی نازل به پوسته یک 

و  WRC مخزن تحت فشار با استفاده از دو روش
FEM آن در نتایج تحلیل خستگی و تاثیر 

9:00تا  8:40  

 ایمان حاجیان نیا
بررسی تاثیر ترکیب فلز پرکننده بر خواص مکانیکی 

   AISI 347  فولاد زنگ نزن   جوش هاي غیر مشابه
    ASTM A335 به فولاد کم آلیاژ

9:20تا  9:00  

 ندا هاشمیان
اثر درصد فلاکس هاي  بازیافتی آلومینات قلیایی و 

درجوشکاري زیر پودري فولاد ساده کربنی   روتیلی 
  بر  نحوه انتقال عناصر و ترکیب شیمیایی  فلز جوش

9:40تا  9:20  

 محسن اعرابی
  بررسی ریز ساختار و انرژي ضربه فلز جوش فولاد

 St 37 جوشکاري  شده به روشSAW  با استفاده از
 درصد هاي  متفاوت فلاکس بازیافتی کلسیم سیلیکاتی

10:00تا  9:40  

10:30تا  10 پذیرایی   



 

 

 
-دکتر غلامحسین اکبري- مهندس حسین پوري رحیم:رئیس جلسه  

تالار سینایی:مکان دکتر شهریار شرفی  

:سخنران  زمان عنوان مقاله 

 مصطفی سیف پور
هاي  ي آنیل نمونه ساختاري در نتیجه بررسی تغییرات ریز

فولادي کم کربن کار سرد شده به روش غیر مخرب 
 ان گردابیجری

10:50تا  10:30  

 علیرضا مرادي فرادنبه
کامپوزیت با جوشکاري اصطکاکی اغتشاشی 

با هندسه ابزار مختلف و بررسی C4B/Alنانوساختار 
 خواص اتصال

11:10تا  10:50  

 مهدي رحمانی

بررسی تاثیر ترکیب فلز پرکننده بر خواص مکانیکی 
جوش هاي غیرمشابه فولاد زنگ نزن سوپر 

 به فولاد زنگ نزن آستنیتی32750UNSدوفازي
AISI 304 L 

11:30تا  11:10  

بررسی اثر جایگزینی عنصر تیتانیوم به جاي کروم بر  مصطفی فرقانی
 Fe-Cr-Cریز ساختار و سختی لایه روکش سخت پایه

11:50تا  11:30  

 محمدرضا خانزاده قره شیران
بررسی تاثیرات موج شوکی انفجار بر ریز ساختار فصل 

به  718شترك جوش انفجاري سوپر آلیاژ اینکونل م
  H13 فولاد گرمکار

12:10تا  11:50  

 آرمین امامی
بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر 

به فولاد زنگ نزن  625همجنس سوپر آلیاژ اینکونل
 آستنیتی در فرآیند فاز مایع گذرا 316

12:30تا  12:10  

زناهار و نما 14تا  12:30   



 

 

 

 

6/10/91صر چهارشنبه ع  
دکتر -دکتر حامد ثابت-مهندس عبدالوهاب ادب آوازه:رئیس جلسه

 رضا دهملایی
تالار سینایی:مکان  

:سخنران  زمان عنوان مقاله 

تست غیر تخریبی از راه دور با طیف سنج جفت پالس  منصوره گنجعلی
14:20تا  14  لیزري  

 مریم السادات امینی
هاي جوشکاري در آلیاژ پارامتر- ارتباط ریزساختار

  مورد استفاده در خطوط انتقال API5L-X70پایه 
14:40تا  14:20  

 جواد حیدري
تاثیر افزایش مولیبدن بر ریزساختار و درنتیجه خواص 

الکترودمورد استفاده  E8010-P1مکانیکی فلز جوش 
 در جوشکاري خطوط انتقال

15تا  14:40  

 محمدابراهیم باجغلی
کاري سخت  ل غیرمشابه لحیمنگاري اتصا شکست 

نزن  تحت خلا   آلیاژهاي پایه زیرکونیوم به فولاد زنگ
  با استفاده از دو لایه فلز پرکننده ي پایه تیتانیومی 321

15:20تا  15  

 علیرضا رشیدي
بررسی ریز ساختار وخواص مکانیکی  منطقه جوش  در 

با روش درز جوش X65 جوشکاري زیر پودري فولاد
 مستقیم

15:40تا  15:20  

 سید شهاب سیدین
 اتصالهايبررسی تاثیر زمان اتصال بر ریزساختار 

 3O2Al/Al نانوکامپوزیت TLPفوذين
16تا  15:40  

16:30تا  16 استراحت و پذیرایی  

6/10/91ارشنبه هچ    مراسم اختتامیه  16:30 




